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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Beograd, Bulevar vojvode Misi¢a 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Br. DSM 212/11

FIARBEISHIRN Lepak za lepljenje tvrdog drveta-stolica

"MAXIFIX® D5"
Naruéilac: "MAXIMA" d.o.o.
’ Dragise MiSovica 16
32240 Lucani
Zahtev/Ponuda/Ugovor: IMS br. 41-15915/757 od 19.12.2011.god.
Sadrzaj: Ukupno 5 strana

Laboratorija za drvo i sintetiCke materijale,
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Izvestaj odobrio:

S -4 Grujica Novakovié, dipl. ing.

Beograd, februar 2012 godine
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1. OPSTI PODACI

1.1 Predmet ispitivanja

Lepak za leplienje tvrdog drveta-stolica "MAXIFIX® D5".

1.2 Narucilac i proizvodac

Narucilac i proizvodac: "MAXIMA" d.o.o., DragiSe MiSovica 16, 32240 Lucani

1.3 Datum prijema uzorka

20.12.2011.god.(LZ 259 DSM br.108/11)

14 Koliina uzorka upucéena na ispitivanje

1 kg lepka za drvo u standardnom pakovanju.

1.5 Datum pocetka ispitivanja

20.12.2011.

1.6 Ispitivanje izvrsili

- Ruza Najdovska, tehnicar
- Srboljub Dragojlovi¢, tehnicar

1.7  Datum izdavanja izvestaja

07.02.2012.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Br. DSM 212/11 Strana 2od 4



LAB 01 strana 3/4

UME | | IMS INSTITUT IMS RD
.V BEOGRAD

1.8 Metod ispitivanja

Zapreminska masa, SRPS EN 542;
Sadrzaj suve materije, SRPS EN 827,
Sadrzaj pepela, SRPS EN 1246;
Vrednost pH, SRPS EN 1245:
Viskoznost po Brookfield-u, SRPS EN 12092
Odredivanje smicajne Cvrstoce,
- SRPS H.K8.024 (uslov tretiranja TD1)
- SRPS EN 204 (en) (uslov tretiranja D1)

el ek e mm )
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1.9 Merna i regulaciona oprema

1.9.1 Univerzalna elektronska kidalica "ZWICK" (Nemacka),
merni opseg 0.005/0.1/2/50 kN, rezolucija 0.01/0.2/5/100 N, klasa tacnosti £ 1 %.

1.10 Uzorak za ispitivanje

1.10.1. 1 kg lepka za drvo.

2. REZULTATIISPITIVANJA

2.1 ZapreminsSKa MaSa..........c.ooov oo, 1.074 g/cm®
2.2 Sadrzaj SUVE MaLeri€......cc.uoiiiiiiiiee e 51.52%

2.3 8adrZa) PEPEIA. .. ... 1.50%

2.4 PH VIEANOST. ... 6.0

2.5 VISKOZIteL... ..o 40000 cps

2.6 Smicajna Cvrstoca

- uslov tretiranja TD1/ D1 :
(7 dana normalna klima)

NN, VEEAN O St . e 7.93 MPa
MNAX VEEANOST . . 16.75 MPa
ST VTEANOST . e 13.20 MPa
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Institut za ispitivanje materijala a.d. Beograd

Centralna laboratorija za ispitivanje materijala
Beograd, Bulevar vojvode Misica 43

tel: (011) 26 50 322 fax: (011) 3692 772, 3692 782
www.institutims.rs

3. MISLJENJE

Rezultat ispitanog svojstva smicajne Cvrstoce uzorka lepka za lepljenje tvrdog drveta-stolica
"MAXIFIX® D5", proizvodnja "MAXIMA" d.o.0., Lu¢ani prema uslovu kvaliteta iz standarda
SRPS EN 204 (en) zadovoljava minimalne zahtevane vrednost smicajne Cvrstoce za klasu D1
(prema standardu SRPS H.K2.021 lepak se svrstava u tip 5, lepak za tvrdo drvo-stolice) i
shodno tome ga mozemo okarakterisati kao lepak pogodan za lepljenje tvrdog drveta — stolica
u unutrasnjim prostorijama gde se ne zahteva otpornost prema vlazi.

Sastavni deo lzvestaja br. DSM 212/11 iz Februara 2012 je MiSljenje.

Izlozeni rezultati se odnose isklju€ivo na ispitani uzorak. Ne preuzima se nikakva odgovornost u
pogledu verodostojnosti uzorkovanja osim ako je izvrSeno u prisustvu predstavnika Laboratorije.
Izvestaj se ne sme umnozavati, izuzev u celini, bez odobrenja Laboratorije za ispitivanje materijala.

Beograd, 07.02.2012. godine

Wﬂac ispitivanja

Miodrag Pavlovi¢, dipl.ing.
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